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显微硬度计t器具检定系统

    本检定系统适用于试验力为0.490 3̂ 9.806 7 N(0.05-1 kgf)

的显微 (维氏)硬度计量器具的检定。它规定了显微硬度单位国家基

准的用途，基准所包括的全套基本计量器具、基准的计量学参数和借
助于工作基准、标准向工作计量器具传递显微硬度单位量值的程序，

并指明其不确定度和基本检定方法等。

                      一 计t签准韶蕊

    1国家显微硬度基准装置用于保存和复现显微硬度量值.它是
统一全国显微硬度量值的最高依据。

    1.1国家基准由基准硬度计及基准压头组组成.硬度值的总不确

定度d二1污%-3.0 (置信因子为3.以下均同)，

    1.2国家基准的测量范围为5 1000 HVI

    1.3用国家基准检定标准显微硬度块。

    2  2作基准由工作基准硬度计及工作基准压头组组成，硬度值

的总不确是度d二!. S%-3.弓%。

    2.1工作基准必须定期与国家基准进籽比对，

    2.2 r作基准的测量范围为5̂-1000 HVw

    2.3工作基准用于检定标准显微硬度块。

                      二 计.标准器其

    3 经检定合格的标准显微硬度块作为标准计量器其，其技术指

标在国家检定规程中规定。

    3.1标准硬度块由不少子五块组合的一套显微硬度块组成.

    3.2标准显微硬度块的硬度范围包括:

    200̂ 300, 400 500, 700 800 HV,

    硬度值的总不确定度6=2.0%-4.0%.均匀度“62.0%-
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4.000，见表1.

    注:对于特殊需要的标准硬度块，其硬度范田可不受上述规定的限制。

裹 )

硕度范围

  HV

总不确定度
      d

均 匀 度

      “

700̂  800HV1.0 2.0肠 2.0肠

700-90oH V D.6
                                      .

2.6肠 2。6肠

700-800HV0.2

400 w 500H V 0.1

9.0肠 9.0肠

9.6肠 ，。6肠

200 } 300H V0.00 4.0肠 4.0肠

    3.3标准显微硬度块的稳定度一年之内不得超过2.0%-4.00/6.

                      三 工作计f器具，

    4 了作显微硬度计用标准显微硬度块进行检定，工作显微硬度

计的主要技术指标在国家枪定规程中规定。

    T作显微硬度计的示值允许误差0= 13.000̂ 5.0%，见表2.

表2

  力

(90

(1 000)

(600)

(200)

(100)

〔50、

硬度范围
  Hv介N0.800 7 700二 000

示值先许澳差
    士人

    士3.0佑

4.003 4

1.961 1

心.匀30甲

M OD 9

700̂800一二}二二t 3.096
700  800一一 一} :1-4.0%
400-60_ !_ :t4.0竺_
200- 300 士5.0肠

四 显微硬度计t器具检定系统框图
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显微硬度计量器具检定系统框图
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  显微硬度基准装置
侧量范围5 ̂1000 HV
9.8067N a二1.5%

4.9034N d二2.0%

1.9614 N 8二2.5%

0.-4903 N d二3.0%

准
比 对

器

具

显微硬度工作基准

侧盆围范5 -1000 HV
9.8067 N 8二1.5%

4.9034 N 8=2.0%
1.9614 N 8=3.0%

0.4903N 8二3.5%

直 接 测 量

      标准显微硬度块

硬度范围200--300 , 400--500
                700-900 HV

6=2.0%,4.0%

u吸 2。0%一刁，0% 、

— ‘一’— -— ·只 直接测vt

    工作vii硬度计
测量范田 5一1000 HV
9. 8067 N ‘△二+3.0肠

4.9034N ta二t 3.0%

1.96州N .△ 士40%

0.9807 N t△二t 4.0%

0.4903N tA=i5.0%
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